MIGAUEED

CERTIFICAT DE RECEPTION / ABNAHMEPRUFZEUGNIS / INSPECTION CERTIFICATE

SUIVANT NF EN 10204-3.1b

CLENT / CUSTOMER / KUNDE : MIG WELD GmbH DEUTSCHLAND

DIAMETRE : 1.6 MM DATE / DATUM : 22.12.99

DESIGNATION MIGWELD : ML 1450

LOT / CHARGE / BATCH : 4766
DESIGNATION CLIENT : Al99.5Ti
COMPOSITION CHIMIGUE LIMITE % / CHEMICAL COMPOSITION LIMITS % UNSPECIFIED
ELEMENTS
Si Fa Cu Mn Mg Cr Zn Ti Zr EACH TOTAL
maxi 03 0,40 0,05 0,08 0,03 0,03 0,07 0,20 0,03 0,038 0,15
mini 0,10
Be <0.0008 - Al +TiMINI 99,5

AMALYSE CHIMIGUE REELLE SELON FOURNISSEUR / FURTHER SUPPLIERS AMALYSIS / NACH ANALYSE DES LIEFERANTEN

Si Fe Cu Mn Mg o Zn Ti Zr Be Al
0,083 0,155 0,005 0,005 0,021 0,003 0,009 0,111 0,0008 Solde
CARACTERISTIGUE MECANIQUE SUIVANT NF A 81-331 / MECHANICAL PROPERTY FURTHER NF A 81-331
CAST IMMY: HELICE(MMI: Em [MPal
Tests de fumée effectués lors du contréle qualite f Smoke tests effected.
Nous cerfifions que l'andlyse ci-dessus est conforme aux normes suivanies:
Me hereby certify that the above chemical analysis complies with the following specifications:
Wir bestitigen hiermit,daf die 0.g.chemische Analyse mit den folgenden Mormen Obareinstimmt;
DI 1732 (1988} NF A.81.331 (1984} EN 573.3(1992)
SG-AL99,5Ti ALP95TI ENAWSRS5TI
Etobli par A Longvic le; 221299
le: EAHONY!
Yisa:

ML 10-6 23,04,199¢ Responsable ce Qualits



