=l© TDELD

CERTIFICAT DE RECEPTION / ABNAHMEPRUFZEUGMIS / INSPECTION CERTIFICATE

SUIVANT NF EN 10204 -3.1b

CLENT / CUSTOMER / KUNDE :

PORO BRONZEK.G
DIAMETRE : 1.2 MM DATE / DATUM ; 21.02.2000
DESIGNATION MIGWELD : ML 5356
LOT / CHARGE / BATCH : 4791
DESIGNATION CLIENT : AlMg 5
COMPOSITION CHIMIQUE LIMITE % / CHEMICAL COMPOSITION LIMITS % UNSPECIFED
ELEMENTS
S Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Zr EACH TOTAL
e 0,25 0,40 0,05 0,20 5,50 0,20 0,10 0,15 0,05 0,05 0,15
mini 0,10 4,50 ¢,05 0,06
82 <0Q.0006 - Al remainder
ANALYSE CHIMIGUE REELLE SELON FOURNISSEUR # FURTHER SUPPUERS ANALYSIS 7 NACH ANALYSE DES LIEFERANTEN
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn L Zr Be Al
0,07 0,14 <0,01 0,74 4,03 0,13 0,01 9,12 20,0006 Sotide

CARACTERISTIAUE MECANIQLIE SUIVANT NF A 81-33 1 / MECHANICAL PROPERTY FURTHER NF A 81-331

[CAST (MM):

HELICE{MMY:

R [MPa) :

Tests de fumée effeciuss lors du conirdle qualits / Smoke tests effectad.

-Nous ceriiflons que |'analyse ci-dessus est conforme aux normes suivanies:

We hereby certify that the above chemical analysis complies with the following specifications:

MWir bestifigen hierrnit,daf} dle 0.g.chemische Anclyse mit den falgenden Narmen tbereinstimmt:

DIM 1732 (1988} | NFAS1.331{1982 |  B52901Pari4 AWS A.5.10.92 EN 573.311992)
SC-ALNg 5 WG5S 5356 ER 5356 ENAWAIMg 5
Etabli par : Alongvicle : 3000
le: E. HOM
Visa :

MLI0-6 23,04,1999
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