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	Datum: 26.10.2017
	Bezeichnung: ML-5183
	Legierung: AlMg4,5Mn0,7
	Aufmachung: TIG, 10 kg
	WAZ-Nummer: 00043
	Si: 0,04
	Fe: 0,16
	Cu: <0,01
	Mn: 0,62
	Mg: 4,95
	Cr: 0,11
	Zn: <0,01
	Ti: 0,08
	B: 0,0026
	Be: 0,0002
	Abmessung_Soll: [3,90-4,10]
	Abmessung: 3,97


