WllE UELR

CERTIFICAT DE RECEPTION / ABNAHMEPRUFZEUGNIS / INSPECTION CERTIFICATE

SUIVANT NF EN 10204-3.1b

CLIENT / CUSTCMER / KUNDE : MIG WELD GmbH DEUTSCHLAND
DIAMETRE : 24 MM DATE / DATUM : 15.72.99
DESIGNATION MIGWELD : ML 5356
LOT / CHARGE / BATCH ; 4765
DESIGNATION  CLIENT AlMg 5
COMPOSITION CHIMIQUE LIMITE % / CHEMICAL COMPOSITION LIMITS % UNSPECIFIED
ELEMENTS
5i Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Zr EACH TOTAL
i 0,25 0,40 0,05 0,20 5,50 0,20 0,10 0,15 0,05 0,05 0,15
mird 0,10 4,50 0,05 0,06
Be £0.0008 - Al remalnder
AMALYSE CHIMIQUE REELLE SELON FOLRNISSEUR / FURTHER SUPPLIERS ANALYSIS / NACH AMALYSE DES LIEFERANTEN
5i fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Zr Be Al
0,05 0,12 <0,01 0,14 50 0,12 0,01 0,11 0 0,0007 Solde
CARACTERISTIGUE MECANIGUE SUVANT NF A 81-331 / MECHANICAL PROPERTY FURTHER NF A 81-331
CAST {MME: HELICEIMM): Rm (MPal :
Tesls de fumée effectués lors du contréle qualilé / Smoke tesis effecled.
Nous cerfifions que l'analyse cl-dessus est conforme aux narmes suivantes;
We hereby certify thal the above chemical analysis compties with the following specifications:
Wir beskitigen hiermit,daf die 0.g.chemische Analyse mit den falgendan Normen obereinstimmk:
DIN 1732 [1988) MNF A.81.331 (1984} E52901 Parl 4 AWS A5.10.92 EN 573.3(1992)
SG-ALMg 5 AlMg 5 5356 ER 5356 EN AW Al Mg 5
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