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ABNAHVEPRUEFZEUGNI S genmess M G VELD GrbH I nternationa
EN 10 204 3.1 Wattstr. 2

94405 Landau

I NSPEKTI ONSSTEMPEL

SCQ
Kunden Referenz Sandvi k Ref erenz

Kunden Best. Nr. Subs Nr. ABSMI Packzette
B188616115EG auftrag 114621 112224 48471/ 55

2008-08-01 ||ABSMI' Nr. A. code
415-23977 70
340-08305 M G WELD

Mat eri al beschr el bung Ver kst of T bezei chnung
KALTGEZOGENER ROSTBESTAENDI GER Sandvi k AVS
DRAHT LAUT EN | SO 14343 19.12. 3. LSI ER316LSI
SCHWEI SSDRAHT EN no

KORBSPULE 19 12 3L Sl

Er schmel zungsart
El ekt r oof en

Pruef gr undl agen/ Anf or der ungen

LT EFERUM-FANG

Pos Pr odukt bezei chnung Schrnel ze Los St ueck Kg
03 WL9.12.3.LSI-1.20-LW5K 520042 18618 47 705.0
Tot al 47 705.0

PRUEFERGEBNI SSE
Chem sche Zusanmenset zung (Gewi cht s%)

Schnel ze C Si Mh P S Cr Ni Mo

520042 0.021 0. 83 1.86 0. 020 0.010 18. 28 12. 23 2.56
Co \ Cu Nb N

520042 0. 049 0. 047 0. 18 <0. 01 0. 050

Fol g. Kontrollen/Pruefungen wurden ohne Beanstandung durchgefuehrt:
- Visuell e Besichtigung und Masskontroll e.

Die gelieferten Produkte erfuellen die Spezifikationen und
Anf or der ungen der Bestell ung.

Unsere Produkte sind entsprechend ei nem Qual itaetssystem hergestellt,
dass nach |1 SO 9001 zugel assen und registriert ist.

Di eses Zeugnis ist mt EDV erstellt und ohne Unterschrift gueltig.

Qual i taet ssicherung - Adrian Robert/ QA-manager Wre
MIC Service / Certificates
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